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12.03.21
Zwick 7/ Roell
Prufprotokoll
Kunde : Ralmont
Auftrags-Nr. . LS 754 21
Werkstoff . PET-PUR-PET
Probentyp . Prifling ca. 75 x 75 x 60 mm (LxBxD)
Vorbehandlung : keine (Lagerung der Proben bei Raumklima)
Prifer : STG/DOS
Bemerkung . Fensterrrahmenschrauben 7,5 x 52 mm, Uberstand ca. 21 mm
Vorkraft : 20 N
Prufgeschwindigkeit : 10 mm/min
Prufergebnisse:
Probenkennung| Fmax |dL bei Fmax| Feruch | dL bei Bruch | Angaben zum Bruch
Legende| Nr N mm N mm
[ ] 1 C-1-F 802 0,7 160 54 kegelformiger Materialausbruch
[ ] 2 C-1-Q 1850 1,1 371 3,9 kegelférmiger Materialausbruch
[ ] 3 C-1-L 1910 1,2 382 3,1 kegelférmiger Materialausbruch
[ ] 4 C-2-F 678 0,8 136 6,1 PET beginnt sich abzuldsen
[ ] 5 C-2-Q 1610 0,9 321 6,1 Purenit gebrochen
[ ] 6 C-2-L 1710 1,3 342 2,5 Purenit gebrochen
7 C-3-F 686 0,8 137 5,9
Il s C-3-Q 1810 1,4 361 4,3 kegelfdrmiger Materialausbruch
[ ] 9 C-3-L 1890 1,0 378 3,3 kegelférmiger Materialausbruch
B 10 C-4-F 798 1,0 160 5,8 PET beginnt sich abzulésen
s 1 C-4-Q 1830 1,5 366 3,6 kegelférmiger Materialausbruch
I 12 C-4-L 1600 0,9 321 3,5 Purenit gebrochen
I 13 C-5-F 831 0,7 166 5,4
. 14 C-5-Q 1770 1,0 354 3,5 kegelférmiger Materialausbruch
B 15 C-5-L 1530 1,2 305 4,5
Kommentar
Legende| Nr
[ ] 1 |10 mm/min
[ ] 2 |10 mm/min
[ ] 3 |10 mm/min
[ ] 4 |10 mm/min
[ ] 5 |10 mm/min
BN 6 |10 mm/min
7 | 10 mm/min
[ ] 8 |10 mm/min
[ ] 9 |10 mm/min
B 10 |10 mm/min
. 1 10 mm/min
B 12 | 10 mm/min
B 13 |10 mm/min
B 14 | 10 mm/min
B 15 |10 mm/min
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Standardweg in mm
Statistik:
Serie Fmax dL be| Fmax FBruch dL be| BrUCh
n=15 N mm N mm
x 1420 1,0 284 4,5
s 498 0,2 99,5 1,2
V%] | 3501| 23,58 3502 27,32
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